
Наименование показателя Нормы

Масса картона площадью 1м2, г.
110       

±6

115       

±6

125       

±6

135       

±6

140       

±6

150       

±6

160       

±6

175       

±6

Сопротивление продавливанию,  

(BST), кПа, не менее   
203 212 230 248 257 276 294 322

Сжатие на коротком расстоянии 

в поперечном направлении 

(SCT CD) кH/м, не менее

1,56 1,61 1,92 2,12 2,20 2,31 2,40 2,60

Поверхностная впитываемость

верхней стороны (Кобб60), г, не 

более

40 40 40 40 40 40 40 40

Влажность, % 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9

Картон для плоских слоёв SFT Liner 4

Производитель: АО «Каменская БКФ»

Действует с 15.10.2013



  Наименование показателя Нормы 

     Масса картона площадью 1м2, г. 
 135         

 ±5 

 150       

  ±5 

 175       

  ±5 

 200       

 ±5 

     Абсолютное сопротивление  

     продавливанию, (BST), кПа, не менее    
250 300 380 400 

        

     Сжатие на коротком расстоянии    

     в поперечном направлении     

     (SCT CD) кH/м, не менее 

 

2,0 2,3 2,6 2,9 

     Поверхностная впитываемость  

     верхней стороны (Кобб60), г,  

     не более 

40 40 40 40 

     Влажность, % 
7  

+2/-1 

7  
+2/-1 

7  
+2/-1 

7  
+2/-1 

Производитель: ООО «Алексинская БКФ» 

Действует с 01.07.2018  

   

  

Картон для плоских слоёв SFT Liner 4 


