
  Наименование показателя Нормы 

    Масса бумаги площадью 1м2, г. 
  120       

 ±5 

 135       

 ±5 

 150       

 ±5 

175       

±5 

    Сопротивление сжатию на коротком   

    расстоянии в поперечном направлении          

    (SCT CD) кH/м, не менее 

1,9 2,2 2,4 2,9 

    Сопротивление плоскостному сжатию    

    гофрированного образца   

    бумаги (CMT0), Н, не менее    

    при ширине полоски 15 мм 

210 240 270 310 

    Поверхностная впитываемость  

    воды при одностороннем    

    смачивании (Кобб30) в среднем   

    по двум сторонам, клееной,  

    г, не более 

30-70 30-70 30-70 30-70 

    Абсолютное сопротивление    

    продавливанию, кПа, не менее 
240 330 360 410 

     

   Влажность, % 

 

7  
+2/-1 

 

7  
+2/-1 

 

7  
+2/-1 

 

7  
+2/-1 
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