
Наименование показателя Нормы

Масса картона площадью 1м2, г.
90       

±3

100       

±3

110       

±3

120       

±3

135       

±3

150       

±3

Сжатие на коротком расстоянии 

в поперечном направлении 

(SCT CD) кH/м, не менее

1,73 1,92 2,12 2,31 2,60 2,88

Сопротивление раздавливанию 

(плоскостному сжатию)   

гофрированного образца 

бумаги (CMT0), Н, не менее 

при ширине полоски 15 мм

173 192 211 230 259 288

Поверхностная впитываемость

воды при одностороннем 

смачивании (Кобб30) в среднем 

по двум сторонам, клееной, 

г, не более

30-70 30-70 30-70 30-70 30-70 30-70

Влажность, % 6 – 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9

Бумага для гофрирования SFT Medium HP

Производитель: АО «Каменская БКФ»

Действует с 15.10.2013 



  Наименование показателя Нормы 

    Масса бумаги площадью 1м2, г. 
  120       

 ±5 

 135       

 ±5 

 150       

 ±5 

175       

±5 

    Сопротивление сжатию на коротком   

    расстоянии в поперечном направлении          

    (SCT CD) кH/м, не менее 

2,3 2,6 2,9 3,4 

    Сопротивление плоскостному сжатию    

    гофрированного образца   

    бумаги (CMT0), Н, не менее    

    при ширине полоски 15 мм 

230 260 290 330 

    Поверхностная впитываемость  

    воды при одностороннем    

    смачивании (Кобб30) в среднем   

    по двум сторонам, клееной,  

    г, не более 

30-70 30-70 30-70 30-70 

    Абсолютное сопротивление    

    продавливанию, кПа, не менее 
280 350 380 430 

     

   Влажность, % 

 

7  
+2/-1 

 

7  
+2/-1 

 

7  
+2/-1 

 

7  
+2/-1 

  

Бумага для гофрирования SFT Medium HP 

Производитель: ООО «Алексинская БКФ» 

Действует с 01.07.2018  

   


